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Abstract

Sejkora, J., Mazuch, I., Abert, F., Srein, V., Novotnd, M., 1997: Supergenni mineralizace uranového lo-
#iska Slavkovice na zdpadni Moravé. Acta Mus. Moraviae. Sci. nat., 81(1996):3-24 (with English summary).
Supergeie niineralization of the uranium deposit Slavkovice, western Moravia.

The supergene uranyl mineral assemblage from the mine dump of abandoned uranium deposit Slav-
kovice, western Moravia, Czech Republic is described in this paper. Billietite, wblsendorfite, metaautu-
nite and uranophane have been determined using chiefly X-ray powder diffraction analysis, chemical
analysis and infrared vibrational spectroscopy. Two stages of origin of the supergene mineral assem-
blage have been distinguished in the deposit.
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Uvod

Uranové loZisko Slavkovice bylo nalezeno pfi emanaénim prizkumu v r. 1957. Po
podrobném prizkumu pomoci povrchovych hornickych praci, vrtd a dilnich chodeb
£ prizkumné jamy ¢. 49 na p. —100 m v letech 1961-1964, bylo loZisko pfedédno k tézbé
s celkovym mnoZstvim zdsob 79 t v kategorii C, a 400 t v kategorii C,. Na loZisku bylo
podrobnéji zkoumano 14 zlomovych struktur, bilanéni zrudnéni bylo ovéfeno na dvou
mirné uklonénych a na ¢tyfech zpefenych strukturdch. TéZba na loZisku skoncila kolem
1. 1970, celkem bylo vytéZeno 175 t uranu (Pluskal, 1992).

Zbytky odvall na loZisku byly rozvaZeny a rekultivovany v r. 1994. B€hem likvi-
dace haldového materialu byla zjisténa zajimava asociace sekundarnich mineraid uranu
(Mazuch 1995). V této praci je studovina parageneze sekundarnich minerald, vznik-
I¥ch v podminkéch supergenni z6ny loZiska. Dal$i mineraly, recentné vznikajici v haldo-
vém materidlu, nebyly pro dal$i studium k dispozici. Mazuch (1995) uvadi ze
Slavkovic vyskyt Sedozelenych krystalkli blizkych deloryitu, tmavé zeleného vanden-
hiandeitu, smaragdové zeleného voglitu, jasné Zlutého uranopilitu, Zlutého zippeitu a so-
dium-zippeitu.



Geologickd situace

Vznik slavkovického uranového loZiska je spjat s vyvojem sloZitého tektonického
uzlu jz. od Nového Mésta na Moravé v prostoru mezi obcemi Nova Ves—Petrovice—Slav-
kovice—Veselicko. Zrudnéni je vyvinuto ve vyplni poruch probihajicich v pestré sérii
moldanubika s ¢astymi vlozkami amfibolit, amfibol-biotitovych rul, erldni a krystalic-
kych vépencli v biotitovych pararulich s riznym stupném migmatitizace. Zmény fyzi-
kdlné chemickych vlastnosti prostiedi, vyvolané stfiddnim riznych petrografickych typi,
mély pfiznivy vliv na vysrdZeni a koncentraci rudnich roztoki. Ke vzniku akumulaci rud
dochézelo nejéastéji v mistech piiblizeni a styku riiznych systému dislokaci, ve flexuro-
vych ohybech poruchovych zén a pii zméné sméru dklont dislokaci. Zrudnéni je kon-
trastni, vysokoobsahové, s Coc¢kovitym vyvojem (Arapov et al. 1984).

Zrudnéni na loZisku Slavkovice je karbonat-uraninitové s vyvojem sulfidické a sele-
nidové mineralizace. Vyé&lenéna zde byla tii vyvojova stadia (Souba, 1974) primarni
mineralizace, vzdjemné zietelné tekfonicky oddélend. V prvnim vyvojovém stddiu vzni-
kal Zilny kfemen, v druhém dolomiticky ankerit a jemnozrnny kfemen. V nejmladsim
karbondt — uraninitovém stadiu se podstatné uplatiiuji vedle mineralt Ziloviny, pfedevsim
kalcitu a dolomitu, i rudni mineraly. Hlavni téZenou surovinou byl uraninit, ktery se zde
vyskytuje v podob€ hroznovitych, ledvinitych a kulovitych agregati se slupkovitou nebo
vldknitou strukturou a s ¢etnymi kontrakénimi trhlinami. Kulovité a ledvinité agregaty
uraninitu dosahuji velikosti aZ nékolika cm. Selenidy zde byly nalezeny nej¢astéji v po-
lyminerdlnich akumulacich v tizkém prostorovém vztahu s uraninitem. Zji§tény byly fe-
roselit, tyrrelit, eskebornit, aguilarit, bukovit, umangit, berzelianit, klockmannit,
naumannit, sabatierit a clausthalit. Nejmlad3i jsou pak akcesorické sulfidy, zejména chal-
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Obr. 1. Sloupcovité krystaly billietitu I s jehlicovitymi krystaly uranofanu II ze Slavkovic. SEM foto
(TESLA BS 340, Sejkora, Cejkova).
Fig. 1. Columnar crystals of billietite IT with uranophane II needles from Slavkovice. SEM photo.



kopyrit, pyrit, markazit, sfalerit, chalkozin a bornit. LoZisko je stfedné aZ nizko tempero-
vané (Souba, 1974).

Supergenni mineralizace na loZisku nebyla dosud uvidéna. Nami studované vzorky
byly nalezeny v odvalovém materiilu. Podle Mazucha (1995) vzorky pravdépodobné
pochézeji z razby prizkumného komina cca 150 m ssv. od Sachty v hloubce 15 m pod
povrchem.

Pfehled minerdla

Billietit I se obvykle vyskytuje ve smési s uranofidnem I a nékdy i wolsendorfitem I
jako Zluté celistvé aZ praskovité Zluté az oranZové agregity, obalujici relikty éerného ura-
ninitu. Relativné €asto vytvaii mlad§i billietit IT v dutinach téchto agregitli drobné (do
0,5 mm) tabulkovité aZ sloupcovité krystaly (obr. 1) narostlé na masivnim uranofanu I,
misty v asociaci s drobnymi jehlicovitymi krystaly uranofinu II. Casto jsou v krystalech
billietitu II vyvinuty nerovné $t€pné trhliny a nepravidelné dutiny, pravdépodobné po vy-
padlych krystalech uranofanu II (obr. 2). Barva billietitu je jasné Zluta az ZlutooranZova,
krystaly jsou prithledné a maji intenzivni skelny lesk. V UV zafeni nevykazuje luminis-
cenci.

Chemické sloZeni bylo sledovédno pomoci elektronového mikroanalyzatoru JEOL
JXA-50 A (tab. 1). Nepodstatné obsahy Si, Ti, Al, Fe, Mn (tab. 2) pravdépodobné nileZi
heterogennimu zne¢i§téni. Obsah vody byl dopo¢ten na zdkladé navrZeného vzorce. Na
zakladé 26 (O, OH) byl vypocten nésledujici empiricky vzorec:

(Bay g3Kg,11N3g 07Ca0 04)1 05(UO,)5 9904(OH)s . 4 H,0.

Obr. 2. gutinaté a rozpraskané krystaly billietitu II ze Slavkovic. SEM foto (TESLA BS 340, Sejkora,
ejkova).
Fig. 2. Cavernous billietite II crystals from Slavkovice. SEM photo.






